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Les mélanges de polymères constituent un moyen très largement utilisé dans l’industrie pour développer de nouveaux produits tout en essayant de profiter de la synergie des propriétés des polymères impliqués. Le contrôle de la morphologie est clé pour maîtriser les propriétés. Les travaux des années 1990 ont concerné les mélanges binaires et le contrôle de la morphologie dans ce cas. Plus récemment, les travaux se sont orientés vers le contrôle de la morphologie de mélanges ternaires.
Lors de cette présentation, nous nous intéresserons dans un premier temps à comprendre les mécanismes et paramètres clés qui permettent de contrôler la morphologie des mélanges binaires. Un des paramètres clé est la tension interfaciale. Nous verrons comment mesurer ce paramètre. Dans une deuxième partie, nous nous intéresserons au contrôle de la morphologie de mélanges ternaires. Plus particulièrement, l’exemple choisi concernera un mélange ternaire à base de PLA où l’objectif du travail était d’obtenir une morphologie avec des inclusions contenant des sous-inclusions [1-2]. L’obtention de cette morphologie implique de maîtriser la localisation de chaque phase et aussi la taille des inclusions et sous-inclusions. La localisation relative spatiale des phases est pilotée par la thermodynamique donc par les tensions interfaciales [3-4]. La taille des inclusions et des sous-inclusions peut-être contrôlée via la préparation de mélanges binaires successifs en jouant sur les paramètres procédés. Les modèles utilisés pour prédire la morphologie et la stratégie développée pour atteindre la morphologie de la cible seront présentés.
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